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Zenium eV,

Quality Zinc

‘ Prifkriterien Quality Zinc

Metalldécher — Eigenschaften 2
Zantum e

« Nattirliche, patinabildende Materialoberflache

« Wasserdicht, langlebig und wartungsfrei

« Nicht beluftete und beluftete Dacher machbar

« Hohes Recyclingpotential

« Niedriger Primarenergiebedarf

« Dachneigungen ab 3 Grad méglich

Quality Zinc

‘ Prifkriterien Quality Zinc

fur Tafeln und Bander

[Prisimerkmai}
tandard Cu-hochlegiert

(walzblank, biaugrau (schiefergrau)
[Cheméschel
Zusammensetzung
Zink 799,995 % (21 gemaR DIN. - Zn 9,995 % (21 gemaR DIN  2n 99,895 % (Z1 gemaft DIN

EN 1179 EN1179) EN1179)

Kupfer Cu0.08-10% 01-018% 08-10%
Titan Ti006-02% T 0.07-012% Ti:0,07-0,12%

Zinc Proof 01/ 2006

gepriftes Bauzink nach QUALITY ZINC- Kiiterien
Bauzink besser als die Norm verlangt

garanierte unabhangige Kontrolle
Planungssicherheit durch beste Qualitat
Zertifizierte Umwehtvertragiichkeit

Negativbeispiel

o [Farbgleichheit der Oberflachen
durch garantierte Legierungs-
bestandteile

Quality Zinc

‘ Prufkriterien Quality Zinc

fur Tafeln und Bander

Uberwachung]
Fremduberwachung

Zertiizierung|
Qualiaismanagement
Umweltmanagement

[Gewahreistung

Unabhéangige Kontrollen

Umweltmanagement zertifiziert

Zinc Proof 01/ 2006

Ty zNg]

(walzblank, blaugrau

£ xjahrlich, Werksentnahme

Zertifiziert nach ISO 9001
Zertfiziert nach ISO 14001
Zertifizierte
Produkideklaration nach IS0
14025, Ty Il

Cu-hochlegiert
(schiefergrau)

© xjahrlich, Werksentnahme

Zertifizert nach ISO 9001
Zertifizert nach ISO 14001
Zertifizierte
Produkideklaration nach IS0
14025, Typ Il

ber 10 Jahre auf Material
und Beratung fir den
Verarbeiter

ber 10 Jahre auf Material
und Beratung fiir den
Verarbeiter

Umweltvertraglichkeit nach ISO-Norm zertifiziert

Zentrum oV,

fur Tafeln und Bander

Prifmerkmal

[Chemischel
[Zusammensetzung]
Zink

Kupter

Titan
Auminium

JAbmessungstoleranzen}
Jaangiger Mate]

Blech- und Banddicke
Blech- und Bandbreite

Blechlinge

0.2 %-Dehnarenze (Reaz)
Zugfestigkeit (Rm)
Bruchdehnung (A50)
Vickersharte (HV3)

Auiegen nach Faltversuch
Faltzugversuch
Erichsentefung

Blebende Dehnung im
Zaitstandsversuch (Rss.1)
Sabefomigkett

Planheit

DIN EN

Zn 99,895 % (Z1 gemaR DIN
9)
Al max. 0,015 %

=003mm

min. 100 Nimin?
min. 150 Nimn®
min. 35.%

Keine Risse auf der
Biegekane

max.0,1%

max. 1,5 mmim
max. 2,0 mm Wellenhohe

tandard
(walzblank, blaugrau

Zn 99,995 % (Z1 gemaR DIN
EN1179)

max. 1,0 mmim
max_ 1,5 mm Wellenhohe

ITY

Zinc Proof 01/2006

ZIN]
Cu-hochlegiert
(schiefergrau)

Zn 99,995 % (Z1 gemaR DIN
EN1179)

08-1,0%
Ti0.07-012%

Almax. 0,015 %

Anrissfreie Kanten

max. 1,0 mmim
max. 1,5 mm Wellenhohe

Werkstoff - Kennzeichnung

m Tafeln und Bander ]

QCCB 129098/01 0.70HCharqen Nummer ]

S S
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Werkstoff - Okologische Relevanz Produktion

Zenium eV, Zentrum eV,

,\ ARBEITSGEMEINSCHAFT Titanzink
/A UMWELTVERTRAGLICHES e
(N savrropukTEV.
www.bau-umwelt.com Natiirlicher Werkstoff Schmelzen
AUB-RHE-11105-D X o . GieBen
Geringer Primarenergiebedarf Walzen

von Tafeln und Bandern
in einem qualitatsiiberwachten,
kontinuierlichen Prozess

Lange, wartungsfreie Lebensdauer
Hohe Recyclingrate

Zink ist lebenswichtiges Spurenelement

Storungen durch Zinkiiberschuss sind
nicht bekannt

Umweltvertraglichkeit zertifiziert
nach DIN EN ISO 14025 — Typ 3

T

Umweltmanagementsystem
nach DIN EN ISO 14001

; Werkstoff Titanzink
Produktion
ey Werkzeuge
I ) J— Ubliche Handwerkzeuge
fur die Klempnertechnik
_u— Scheren
-_— e Falzzangen
sa e Falzeisen
FalzschlieRRer

—
I P |
Weiterverarbeitung der Rohcoils zu - - i:. = =
handelstiblichen CoilgréRen in einem S | J
Produktionsprozess - - !“ -

Werkstoff Titanzink
Verarbeitung

Werkstoff Titanzink
Verarbeitung

Zentrum oV,

Anzeichnen
mit weichen Stiften

Verbindungstechnik

Weichldten als kraftschlissige, wasserdichte
Umformen/ Kanten Verbindungsnaht von Uberlappungen
Biegeradius min. 1,75 mm
SchweiBen in hochfrequenz- oder

Schutzgastechnik fir Regenfallrohre,

Rohrbdgen, Zubehor

Verarbeitung
bis ca. 10 Grad Metalltemperatur
bei geringerer Temperatur Verarbeitung
durch anwarmen mit Heif3luftfon moglich

Kleben
Vollflachig z.B. an Mauerabdeckungen

Uberlappungen mit Bitumenkaltkleber
z. B. bei Kehlprofilen durch Uberlappung oder Als Verbindungsnaht von Uberlappungen
Falzungen als auch fur flachige Verbindungen

mit plastischen Polyurethanklebern
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Werkstoff Titanzink
Verarbeitung

Anwendungsbereich Dach

Zenium eV,

Falzen

Doppelstehfalz und Leistenfalz

ab 3 Grad Dachneigung

Winkelstehfalz ab 25 Grad Dachneigung

Schrauben
Fir Kappleisten und in der Fassadentechnik

Nieten
In der Fassadentechnik

Clinchen
In der Fassadentechnik

Anwendungsbereich
Gebaudeaccessoires

Anwendungsbereich Fassade

Zentrum oV,

Kaminbekleidung

Blenden an Traufe
und Ortgang

rra—

Anwendungsbereich

Dachentwasserung
m Komplettes Dachentwasserungssortiment | B [Fur Dachrander, Gesimse, Fensterbanke
o [Langlebig und wartungsfrei | und Mauern jeglicher Art
. - B Wirtschaftliche Lésung fur dauerhaften
. ® [Innovativ und normgerecht | Fassadenschutz
|

® Hohe Wirtschaftlichkeit
. B Hervorragende Passgenauigkeit
= [Anspruchsvolle Asthetik |
st @ Individuelle Gestaltungsvielfalt |
|

= [Anspruchsvolle Asthetik

B Langlebig und wartungsfrei

=] Etische Harmonie mit unterschiedlichen
B

'

austoffen

® Hervorragende Materialeigenschaften |
|
|
|

* e B Halbrund, kastenférmig und Sonderformen
n P ® [Effiziente Montagetechnik
e
pra—
S
s
”u e
e
e
em—
R
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ENZR
f :;1{ N e

i Dach

Zentrum eV,

Dachentwasserung Werkstoff - Oberflachen

Zenium eV,

walzblank

vorbewittert P blaugrau

vorbewittert P schiefergrau

Dachentwasserung nach DIN EN 612 mit normgerechten Einhangstutzen,
gepruft nach Regenwasserbemessungsnorm DIN EN 12056

Passgenaue, farbgleiche
Dachentwasserungsprodukte

Produkte — Bander / Coils Produkte - Tafeln

1000, 800, 700, 670, 600, 500, 400, 333, 280,

- ‘ l_ |r I 250, 200 =] E(r)%i(t)e (mm) ‘
B | .‘H L m [Coilgewichte (kg) ‘ 5@7 = = [angen (mm) ‘

Breiten (mm) ‘ [Standard-MaRe ]

5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500, 200, 100 3000 - 2000
' ) = Dicken (mm)
m Dicken (Standard) ‘ 1,00 - 0,80 - 0,70
0,80 mm, 0,70 mm walzblank, vorbewittert P blaugrau )
5]

Breite (mm) ‘

~vorbewittert P schiefergrau”

=] ﬁuf Anfrage ‘
SondermaRe, Schutz-Folierung
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Produkte — Tafeln fir Ornamente

B [Spezielles Material fir Ornamente
(auf Anfrage)

m Besondere Verformungseigenschaften |

= [Fallt nicht unter DIN EN 988 ]

Produkte —
Dachsystem QUICK STEP @

Multifunktionales Dachsystem
Modernes Montagesystem
Standardbreiten 2, 3 und 4 m / Feld

Dachsystem QUICK STEP ®

Dachsystem QUICK STEP ©

Dachsystem
QUICK STEP® Solar PV

= }Pachintegrierte Modultechnik als Element ‘
Ur QUICK STEP® - Treppendach

=] ‘Einfachste Verlegung auf allen Dachern mit
10°- 75°Dachneigung, LaAnge 2000 mm

B Moderne Dacharchitektur kombiniert mit ‘
bkologischer Solarenergiegewinnung

« Dachintegrierte, nicht sichtbare SolarThermie

QUICK STEP® SolarThermie - Dach
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Produkte - Solar PV, Stehfalz

B Dachintegriertes Solarmodul

B [Einsetzbar von 10°bis 75° Dachneigung

IGeringes Gewicht (< 12 kg / Element)

Hochwertige Hightech Klebetechnik

ennleistung 68 Wp / Element

Deckflache 3000 x 430 mm

Produkte - Fassadensysteme

® [Steckfalzpaneele

® [Horizontalpaneele

B [Stulppaneele

| [Kassetten

® [GroRrauten

B [Quadratrauten

B Spitzrauten

= Wellprofile

B [Trapezprofile

Produkte - Lochbleche

Rundlochblech

freier LUftungsquerschnitt: 46%
hohe mechanische Stabilitét
Tafel 1x2 m, 1 mm
Lochdurchmesser: 5 mm

ca. 7,78 kg/Tafel

Rautenlochblech

freier LUftungsquerschnitt: 63%
Tafel 1x2 m, Imm

ca. 5,3 kg/Tafel




